TECHNICAL
DATA SHEET

@NEOTEX

Neodur® Polyurea M

Atlatszé, gyorsan kotd, olddszermentes alifas

poliurea gyanta
Leiras
Kétkomponensd(, atlatszé, gyorsan kot6, olddszermentes alifas poliurea gyanta.

Nagy mechanikai szilardsaggal rendelkezik, és hosszu ideig ellendll az
UV-sugdrzasnak, sargulds nélkul.

Alkalmazasi teriletek

= Gyorsan szaradd javitasok, marvanyok témitése és padldk simitasa
(kvarchomok hozzaadasaval)

= Gyorsan kot6 alapozdként (Neotex® PU 0413 olddszerrel higitva) a
Neodur® FT Clear felhordasa el6tt (szliikség esetén)

=  Flggéleges fellletek alapozasa poliurea alapu gyantahabarcsok Csomagolés

felhordasa el6tt
Szett (A+B) 2 kg

Tulajdonsagok — El&nyok

= Hosszan tarto ellendllds az UV-sugarzassal szemben, sargulas nélkil, akar tébb év utan is

= Nagyon nagy nyomo- és hajlitdszilardsdg, valamint kopdasallésag

= Kivald tapadas kilonféle fellileteken

= Gyorsan kot6 — A felhordas utdn 2-3 éra mulva atkenhet6, ami hozzajarul a projektek gyors befejezéséhez
= Az alkalmazasi lehet6ségek széles skalaja

Mdszaki jellemzbk

Keverési arany A:B (suly szerint) 1:1

S(irliség (EN ISO 2811-1) 1,12 kg/I (£0,05)
Szarazanyag-tartalom tdmeg szerint ~100 %
Szarazanyag-tartalom térfogatszazalékban ~100 %
Kopasallosag (Taber Test, CS 10/1000/1000, 42 mg

ASTM D4060)

Tapado szilardsag (EN 1542) >3 N/mm?
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Shore D keménység (ASTM D2240) 75
Gyorsitott UV-Oregités nedvesség jelenlétében (UVB-313,
4 6ra UV 60 °C-on + 4 6ra kondenzacio 50 °C-on, ASTM G154)
HGallésag (szaraz terhelés) -30 °C min. / +80 °C max.
e Anyagsziikséglet: e ~0,7 kg/m? Neodur® Polyurea M + ~1,05 kg/m? M-32 kvarchomok
milliméterenként (gyantahabarcsként 1:1,5 tomegaranyu keverési aranyban)
¢ 50-100 gr/m? rétegenként az aljzattél fliggéen
(alapozoként 50-60%-ban Neotex® PU 0413-mal higitva)

Megfelel (>6000 6ra)

Alkalmazasi kortilmények

Aljzat nedvességtartalma <4 %
Relativ paratartalom (RH) <65 %
Alkalmazasi h6mérséklet (kbrnyezet - aljzat) +1°C min. / +35 °C max.

Kikeményedés

Fazékid6 (+25 °C, RH 50%) 10 perc
Szarazon — atvonhatd (+25 °C, 50 %-os relativ paratartalom) | 2-3 éra (az alkalmazastél fliggben)
Teljes kikeményedés ~3 nap

* Az alacsony hémérséklet a felhordds és/vagy a szdradds sordn meghosszabbitja a fenti idétartamokat, mig a magas
hémérséklet és pdaratartalom leréviditi azokat.

Hasznalati utasitas

Aljzat el6készitése
Beton

A betonnak legalabb C20/25 min&séglinek kell lennie, 21,5 MPa szakitdszilardsaggal, és legalabb 28 napig kell érlelédnie,
a kotési id6szak alatt minden sziikséges karbantartasi intézkedést meg kell tenni. A cementkotésd aljzatot mechanikusan
el6 kell késziteni (pl. csiszolds, sorétezés, mards stb.) az egyenetlenségek kisimitdsa, a nyitott texturdju felilet elérése és
az optimadlis tapadas biztositasa érdekében.

A fellletnek szdraznak és a felszallé nedvességtél védettnek, stabilnak, tisztanak és por-, zsir-, olaj- stb. mentesnek kell
lennie. A laza, morzsalékos részeket kefével vagy csiszoldssal, megfelelS géppel és nagy teljesitmény( porszivéval kell
eltavolitani.

Keramia csempék

Kérjiik, tekintse meg a Neodur® FT Clear aktudlis miszaki adatlapjat.

Felhordads (kétégyantaként gyorsan szdrado javito-kiegyenlité habarcshoz)

A Neodur® Polyurea M-et simitéval kell felvinni a feliiletre, majd 1:1 és 1:2 kéz6tti tdmegardnyban keverni M-32 vagy
M-300 kvarchomokkal (az alkalmazadstdl fiiggGen).
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A Neodur® Polyurea M két komponensét a megadott aranyban (1A : 1B tdmeg szerint) 6sszekeverjik, és kis sebességli
elektromos keverével kb. 3 percig keverjiik, amig a keverék homogén nem lesz. Ezutdn folyamatos keverés mellett
fokozatosan adagoljuk a kvarchomokot és homogénre keverjiik. A gyantahabarcs kb. 2 dra elteltével csiszolhaté és
bevonhaté (a légkori viszonyoktdl fliggben).

Felhordds (gyorsan kété alapozéként)

A Neodur® Polyurea M-et hengerrel kell felvinni a feliiletre, 50-60%-ban Neotex® PU 0413 olddszerrel higitva.

A Neodur® Polyurea M A és B komponensét a megadott aranyban (1A : 1B témeg szerint) 6sszekeverjiik, majd az
olddszer hozzaadasa utan kb. 3 percig kis sebességl elektromos keverével keverjiik, amig a keverék homogén nem lesz.
Az alapozét kb. 2-3 6ran belll (szintén a légkori viszonyoktdl fligg6en) megfelelS gyantarendszerekkel (pl. Neodur® FT
Clear, Neodur® Fast Track vagy Neodur® FT Elastic) bevonjuk.

Kilonleges megjegyzések

= A Neodur® Polyurea M-et nedves korilmények kozott, illetve, ha a termék felhordasa vagy szaradasa alatt
nedves koriilmények varhatdk, nem szabad alkalmazni.

= Az 6sszetev6ket nem szabad nagyon alacsony vagy nagyon magas hémeérsékleten tarolni, kiilénosen az
Osszekeverés el6tt. A keverést lehetGleg drnyékban kell végezni. Az anyag keverését géppel kell végezni, nem
kézzel, példaul riddal.

= Alevegé bejutdsdnak kockdzata csokkentése érdekében keriilni kell az anyag tulzott keverését. A keverék
Osszekeverése utan ajanlott az anyagot révid idén belil felvinni, hogy elkeriljik a magas h6mérséklet
kialakuldsat és a kever6edényben torténé esetleges megkeményedést.

= Azaljzat h6mérsékletének legaldbb 3 °C-kal a harmatpont felett kell lennie, hogy csdkkentse a padldéfellleten a
paralecsapddas vagy a ,kivirdgzas” kockazatat.

=  Amennyiben az egymast kovetd rétegek felhordasa kdzott hosszabb id6 (>24 éra) telt el, ajanlott az el6z6 réteg
fellletét enyhén megcsiszolni, hogy elkeriljik a kdvetkezd réteg esetleges tapadasi problémait.

= A Neodur® Polyurea M-et a tervezett felhasznalastdl és a kapott gyantahabarcs kivant bedolgozhatdsagatol
fliggben nagyobb mennyiségi kvarchomokkal is keverhetjik.

Megjelenés Transzparens

Csomagolas Szett (A+B) 2 kg fémdobozokban

Szerszamtisztitas — Neotex® 1021 vagy Neotex® PU 0413 segitségével kdzvetleniil a felhordas utan.
Folteltavolitas Megkeményedett foltok esetén mechanikai tton.
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lllékony szerves vegyiiletek V.0.C. hatarérték acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE az ebbe a kategoéridba tartozé
(v.0.C) termékhez AjSB “ Kétkomponens(i reaktiv bevonatok”: 500 g/l (Limit 1.1.2010). V.0.C. a
hasznalatra kész termék tartalma <500 g/I.

A komponens: 2W40-30M1-C0O0C-JHYS

UFI kéd
© B komponens: 23F0-80FH-400A-A2AP

1 évig, eredeti, lezart csomagoldsaban, fagytdl, nedvességtél és napfénytél védve

Tarolhatdsag tarolva
v

Az adatlapban taldlhatd, a termék felhasznalasara és alkalmazasdra vonatkozo informdciok a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudasan alapulnak. Szolgaltatdsként kinaljuk tervezdk és kivitelez6k
szamara, hogy segitsiink nekik a lehetséges megoldasok megtalalasdban. Beszéllitoként azonban a NEOTEX® SA nem ellendrzi a termék tényleges hasznalatat, ezért nem vdllal felelGsséget a
hasznalatabdl ered§ eredményekért. A folyamatos miszaki fejlédés eredményeként tgyfeleink feladata, hogy mUszaki osztalyunkkal ellenérizzék, hogy a jelenlegi adatlapot nem maodositottak-e egy
Ujabb kiadas.

HEADQUARTERS - PLANT P.0. Box 2315, GR 19600 NORTHERN GREECE BRANCH
V. Moira str., Xiropigado Industrial Area Mandra lonias str., GR 57009
LOGISTICS SALES & CENTER Athens, Greece Kalochori, Thessaloniki, Greece
Loutsas str., Voro T.+30210 5557579 T.+302310 467275

www.neotex.gr ® export@neotex.gr
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