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SR 1670 CF

Viztiszta epoxi ontégyanta rendszer
Epoxi rendszer, amelyet dekorativ targyak, palack prototipusok, ékszerek ontésére terveztek.

» A nagyon alacsony reakcioképesség lehetévé teszi a nagy vastagsagot az ontott szin
megvaltozasa nélkul.

* Nagy tisztasagu, jo fényerbésségl és szintelen polimer eléallitasa.

» Szobahdmérsékleten kikeményedik, ha szukséges, utokezelés 40-80 ° C kozott.

» Szinte szagtalan.

« Kival6 utésallosag és hoallosag

SR 1670 CF

Halmazallapot Liquid
Szin Clear and colourless*
Viszkozitas (mPa.s) 15°C 2850 £ 570
Rheometer 20 °C 1560 + 315
CP 50 mm - nyiras 10 st 25°C 915+ 185

30°C 560 £ 115

40 °C 245+ 50
Siriség 25°C 1.552 + 0.002
Toérésmutato 20 °C 1.15+0.05
Raktarozas 24 hoénap, nem kristaylosodik
* Gyanta vastagon enyhén kékes
Halmazallapot Folyékony
Szin vilagos és szintelen
Reaktivitas lassu
Viszkozitds (mPa.s) 15°C 180 + 30
Rheometer 20 °C 125+ 20
CP 50 mm - nyiras 10 st 25°C 90+ 15

30°C 7010

40 °C 408
Siriség 25°C 0.99 £ 0.01
Torésmutatod 20 °C 1.459 £ 0.05
Raktéarozas 24 hénap, nem kristalyosodik
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/ SD 7160
Suly arany 100/47¢g
Térfogat arany 100 /50 ml
Viszozitas (mPa.s)
Rheometer 20°C 540 + 110
CP 50 mm - Nyiras 10 s 30°C 290 + 60
40 °C 155+ 30
/ SD 7160
Exoterm csucs 1 000 g keveréknél:
20°C 73°C
30°C 203 °C
Exoterm csucs elérési ideje 1 000 g keveréknél:
20°C 14 h 46 min
30°C 3 h 18 min
Elérés ideje 50 °C on 1 000 g keveréknél:
20°C 12 h 40 min
30°C 2 h 20 min

Maghémeérséklet 1 000 g keveréknél @ 20 & 30 °C
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Viszkozitas novekedése 1 millimeter vastag rétegnél @ 20 °C, 30 °C és 40 °C
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Kikeményedés ideje

képességétdl és a kornyezeti hémérséklettdl fligg

Mindkét rendszer nagyon lassu a kis 6ntésnél. A felszabadulasi id6 csokkentése érdekében
azt javasoljuk, hogy probaljon ki tobb hédmeérsékleti szintet a kikeményités soran, mikozben
ellenbrizze az exoterm hdmérsékletet az termékben.

Javasolt utétérhalésitas
Hagyjuk szobahémeérsékleten megszilardulni, majd noveljuk a rendszer hémeérsékletét
utokezeléssel: 24 6ra 40 ° C-on vagy 8 6ra 40 ° C-on + 16 6ra 60 ° C-on.
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SR 1670 CF/
o 48h23°C+
Utétérhalositas 14 days 23 °C gﬁ E ig g * | 24n40°C+
16 h 60 °C
Huzas
Modulusz N/mm? 2 850 2 850 2 800
Maximalis huzészilardsag N/mm? 59 60 57
Szakitoszilardsag N/mm? 59 57 55
Maximalis nyulas % 2,9 3,4 3,3
Szakadasi nyulas % 3,0 3,8 3,6
Huzas
Modulusz N/mm? 2 800 2920 2 800
Maximalis nyulas N/mm? 89 96 92
Szakadasi nyulas % 3.9 4.2 4.4
Szakadasi nyulas % 6.2 8 6.4
Charpy uté hajlité
Ellenallé képesség kJ/m? 24 28 21
Uvegesedés / DSC
Te1 °C 56 60 62
TGl max. °C - - 63

A tiszta 6ntdtt miigyanta mintain elvégzett vizsgalatok, el6zetes gaztalanitas nélkdil,
acéllemezek kézétt. A kbvetkez6 szabvanyok szerint végrehajtott mérések::

Mechanikai vizsgélatok:

Huzas: NF EN ISO 527-2:2012

Rugalmassag: NF EN ISO 178:2011

Osszenyomhatéséag: NF EN ISO 604:2004 or NF EN ISO 844:2014 (foam product)
Charpy nyir6 szilardsag: NF EN ISO 179-1:2010

Nyir6 szilardsag: ASTM D732-17 (Punch Tool)

Delaminalédas: ASTM D5528-13

Szilardsag (GIC et KIC) : ISO 13586:2000

Vizfelvétel: Belsé. Polimerizacios ciklus utan, megmunkalas, mérés,

desztillalt vizben toltétt id6, 70 ° C / 48 ora alatti, suly mérés 1 6ra pihentetés utan.

Héallosag:

Uvegesedési hémérséklet DSC: NF EN 1SO 11357-2:2014 -5°C to 180 °C nitrogen géz atmoszféraban

T or alap: Elsé ciklus 20 °C/perc

TG1 maximum vagy alap: Masodik ciklus at 20 °C/perc

Uvegesedési h6mérséklet DTMA: Hémérséklet tartomany 0 °C to 180 °C @ 2°C/perc normal atmoszféréban
NF EN ISO 11357-1:2016 TG alap G’

ASTM D4065-12 TG maximum G”

Fizikai vizsgélatok:

Gardner szin: NF EN ISO 4630:2016 Visual method

Térésmutaté: NF 1ISO 280:1999

Viszkozitas: NF EN ISO 3219:1994 Rheometer 50 mm, shear 10 s-1

Folyadék siir(isége: ISO 2811-1:2016 Pycnometer

Szilard termék siirdisége: NF EN ISO 1183-3:1999 Helium Pycnometer

Hab stirtisége: NF EN ISO 845:2009

Gélesedési id6: Cross G’ G” Rheometer CP50 - Shear rate 10 s-1 Green Carbone content: ASTM D6866-16 or XP CEN/TS 16640 Auvril
2014

TA: Kérnyezeti hémérséklet (20 to 25 °C)

JOGI MEGJEGYZESEK:

Az irasban vagy széban megadott informaciok, a technikai segitségnyujtas és a targyalasok soran, elhangzottak nem jelentik a gyarté
felel6sségét.

Az informéacibkat johiszemiien adjak, a SICOMIN jelenlegi ismeretei és tapasztalatai alapjan, a termékek megfeleld tarolasa, kezelése
soran és normal kériilmények kézétt alkalmazzak, a SICOMIN ajanlasainak megfeleléen. Azt javasoljuk, a SICOMIN termékek
felhasznaldinak, hogy néhany gyakorlati kisérlettel ellenérizzék, hogy a kivalasztott anyagok alkalmasak-e a tervezett folyamatokhoz és
alkalmazéasokhoz. Az ligyfélnél térténé tarolas, az anyagok felhasznalasa, a késztermékek elballitasa és atalakitdésa nem a SICOMIN
ellenérzése alatt all, emiatt teljes egészében a felhasznalé feleléssége.

A SICOMIN fenntartja a jogot a termékek tulajdonsagainak megvaltoztatasara. A termékismertetében megadott 6sszes miiszaki adat
laboratériumi tesztekre éplil. A ténylegesen mért adatok és az esetleges tolerancia a t6liink fiiggetlen kérilmények miatt valtozhat.
Ha ennek ellenére vallaljuk a felel6sséget, akkor az esetleges kartérités az altalunk szallitott aruk értékére korlatozodik. Garantaljuk
termékeink allandé min6ségét, az értékesités és a szallitas altalanos dsszefiiggésében.

A felhasznaldknak mindig hivatkozniuk kell az érintett termék helyi termékismertetSinek legfrissebb kiadésara, amelyeket kérésre
megadunk.



